	序号
	国家标准样品编号
	国家标准样品名称
	批准日期
	有效期
	研 制 单 位

	1
	GSB 07-2439-2009
	氨溶液标准样品
	2009-9-20
	1年
	环境保护部标准样品研究所

	2
	GSB 04-2534-2009
	稀土蓄光型（长余辉）荧光粉相对亮度标准样品
	2009-9-20
	18个月
	大连路明发光科技股份有限公司

	3
	GSB 04-2535-2009
	白光LED灯用稀土黄色荧光粉相对亮度标准样品
	2009-9-20
	3年
	厦门通士达新材料有限公司

	4
	GSB 03-2536-2009
	低钛高碳铬铁
	2009-9-20
	10年
	中钢集团吉林铁合金股份有限公司

	5
	GSB 03-2537-2009
	锰硅合金标准样品
	2009-9-20
	10年
	中钢集团吉林铁合金股份有限公司


