	序号
	国家标准样品编号
	国家标准样品名称
	批准日期
	有效期
	研 制 单 位

	1
	GSB 16-2140-2007
	弹力布外观疵点国家标准样照
	2007-12-28
	10年
	江苏出入境检验检疫局（江阴局、常州局）

	2
	GSB 16-2141-2007
	进口木材国家标准样照
	2007-12-28
	长期
	江苏出入境检验检疫局（张家港局）

	3
	GSB 16-2142-2007
	进口木材国家标准样品
	2007-12-28
	长期
	江苏出入境检验检疫局（张家港局）

	4
	GSB 16-2143-2007
	普通胶合板外观缺陷国家标准样照
	2007-12-28
	10年
	江苏出入境检验检疫局（宜兴局、徐州局）

	5
	GSB 11-2144-2007
	苎麻精干麻
	2007-12-28
	2年
	湖南省纤维检验局

	6
	GSB 11-1001-2007
	苎麻
	2007-12-28
	2年
	湖南省纤维检验局

	7
	GSB 08-2145-2007
	水泥熟料游离氧化钙成分分析标准样品
	2007-12-28
	5年
	中国建筑材料检验认证中心、国家水泥质量监督检验中心

	8
	GSB 08-1357-2007
	硅酸盐水泥成分分析标准样品
	2007-12-28
	5年
	中国建筑材料检验认证中心、国家水泥质量监督检验中心

	9
	GSB 08-1355-2007
	水泥熟料成分分析标准样品
	2007-12-28
	5年
	中国建筑材料检验认证中心、国家水泥质量监督检验中心

	10
	GSB 08-1353-2007
	水泥生料成分分析标准样品
	2007-12-28
	5年
	中国建筑材料检验认证中心、国家水泥质量监督检验中心

	11
	GSB 08-1354-2007
	水泥黑生料成分分析标准样品
	2007-12-28
	5年
	中国建筑材料检验认证中心、国家水泥质量监督检验中心

	12
	GSB 03-2146-2007
	铁精矿化学分析用国家标准样品1
	2007-12-28
	10年
	鞍钢股份有限公司技术中心

	13
	GSB 03-2147-2007
	铁精矿化学分析用国家标准样品2
	2007-12-28
	10年
	鞍钢股份有限公司技术中心

	14
	GSB 03-2148-2007
	铁精矿化学分析用国家标准样品3
	2007-12-28
	10年
	鞍钢股份有限公司技术中心

	15
	GSB 03-2149-2007
	低碳硫低合金钢国家标准样品1
	2007-12-28
	10年
	武汉钢铁（集团）公司技术中心

	16
	GSB 03-2150-2007
	低碳硫低合金钢国家标准样品2
	2007-12-28
	10年
	武汉钢铁（集团）公司技术中心

	17
	GSB 03-2151-2007
	钢中析出相化合稀土标准样品
	2007-12-28
	10年
	武汉钢铁（集团）公司技术中心

	18
	GSB 03-2152-2007
	合金铸铁光谱分析用系列标准样品1
	2007-12-28
	15年
	钢铁研究总院分析测试研究所、北京纳克分析仪器有限公司

	19
	GSB 03-2153-2007
	合金铸铁光谱分析用系列标准样品2
	2007-12-28
	15年
	钢铁研究总院分析测试研究所、北京纳克分析仪器有限公司

	20
	GSB 03-2154-2007
	合金铸铁光谱分析用系列标准样品3
	2007-12-28
	15年
	钢铁研究总院分析测试研究所、北京纳克分析仪器有限公司

	21
	GSB 03-2155-2007
	合金铸铁光谱分析用系列标准样品4
	2007-12-28
	15年
	钢铁研究总院分析测试研究所、北京纳克分析仪器有限公司

	22
	GSB 03-2156-2007
	合金铸铁光谱分析用系列标准样品5
	2007-12-28
	15年
	钢铁研究总院分析测试研究所、北京纳克分析仪器有限公司

	23
	GSB 03-2157-2007
	合金铸铁光谱分析用系列标准样品6
	2007-12-28
	15年
	钢铁研究总院分析测试研究所、北京纳克分析仪器有限公司

	24
	GSB 03-2158-2007
	纳米粒度分析用标准样品
	2007-12-28
	5年
	钢铁研究总院、国家纳米技术与工程研究院、冶金工业信息标准研究院

	25
	GSB 11-1539-2007
	熟红麻标准样品
	2007-12-28
	2年
	河南省信阳市纤维检验所

	26
	GSB 16-2159-2007
	针织产品标准深度样卡（1/12）
	2007-12-28
	10年
	国家针织产品质量监督检测中心、福建风竹纺织科技股份有限公司

	27
	GSB 04-2160-2007
	铋黄铜化学分析用标准样品
	2007-12-28
	15年
	中铝洛阳铜业有限公司

	28
	GSB 04-2161-2007
	系列铁青铜标准样品
	2007-12-28
	15年
	中铝洛阳铜业有限公司

	29
	GSB 04-2162-2007
	纯铝光谱分析用标准样品
	2007-12-28
	10年
	抚顺铝厂标准样品研究所

	30
	GSB 04-2163-2007
	铝镁锰合金(3004-3005)光谱标准样品
	2007-12-28
	10年
	抚顺铝厂标准样品研究所

	31
	GSB 04-2164-2007
	硅片电阻率标准样品
	2007-12-28
	1年
	有研半导体材料股份有限公司

	32
	GSB 04-2165-2007
	硅片厚度标准样品
	2007-12-28
	1年
	有研半导体材料股份有限公司

	33
	GSB 04-2166-2007
	系列铋黄铜标准样品1
	2007-12-28
	15年
	中铝洛阳铜业有限公司

	34
	GSB 04-2167-2007
	系列铋黄铜标准样品2
	2007-12-28
	15年
	中铝洛阳铜业有限公司

	35
	GSB 04-2168-2007
	系列铋黄铜标准样品3
	2007-12-28
	15年
	中铝洛阳铜业有限公司

	36
	GSB 04-2169-2007
	系列铋黄铜标准样品4
	2007-12-28
	15年
	中铝洛阳铜业有限公司

	37
	GSB 04-2170-2007
	系列铋黄铜标准样品5
	2007-12-28
	15年
	中铝洛阳铜业有限公司

	38
	GSB 04-2171-2007
	铝镁合金5454光谱标准样品
	2007-12-28
	10年
	抚顺铝厂标准样品研究所

	39
	GSB 04-2172-2007
	铝锰合金(3003-3A21)光谱标准样品
	2007-12-28
	10年
	抚顺铝厂标准样品研究所

	40
	GSB 04-2173-2007
	罐料用5182（含Na、Pb、Cd）铝合金光谱标准样品
	2007-12-28
	10年
	西南铝业（集团）有限责任公司

	41
	GSB 04-2174-2007
	罐料用3104（含Na、Pb、Cd、Ga）铝合金光谱标准样品
	2007-12-28
	10年
	西南铝业（集团）有限责任公司

	42
	GSB 04-1310-2007
	碳化钨粉总碳标准样品
	2007-12-28
	10年
	株洲硬质合金集团有限公司分测计量中心


